Popis ispitnih pitanja iz kolegija OOC Sk.god 2000/2001
Rezljivost - Proizvodnost: Alati –izbor

1. Dijamantni rezni alati.Problemi primjene (negativni kut, promjena strukture-temperatura), rezimi rezanja, rezna geometrija.
2. Vrste i namjena presvlaka na reznim alatima.
3. Postupci prevlacenja reznih alata, debljina i broj presvucenih slojeva , temperature presvlacenja, prepoznatljivost pojedine presvlake
4. Usporedite dijagramski utjecaj prednjeg kuta na postojanost alata iz BC odnosno TM.
5. Nacini opterecenja i zahtijevane karakteristike materijala reznih ostrica.
6. Dijagramski prikazite vrijednosti tvrdoca i zilavosti nekih reznih materijala.
7. U cemu je prednost "disk reinforced " zrna WC u odnosu na klasicne. Prikazite skicom.
8. Vrste, sadrzaj kem. elemenata i namjena alata iz BC\ Ostrenje.
9. Cermet. Svojstva i prednosti.
10. Dijagramski obrazlozite toplinsku postojanost reznih alata (PI0 i PCBN) te promjenu tvrdoce materijala obrade.
11. Utjecaj brzine rezanja na postojanost CBN pri obradi 100Cr6 (62-64 HRC).
12. Postupci povrsinskih obrada na reznim materijalima i materijalima obradaka.
13. Parametri izbora rezne ostrice alata.
14. Parametri izbora drzaca rezne ostrice .
15. Navedite okvirne cijene pojedinih reznih plocica izradenih iz razlicitih materijala
Odvojene Cestice - odvajanje materijala

16. Oblici odvojenih cestica.
17. Faktori lomljenja odvojenih cestica.
18. Prikazite dijagramski utjecaj dubine i posmaka na oblik odvojenih cestica.
19. Utjecaj kuta % na smjer odvodenja odvojenih cestica. Skica.
20. Utjecaj kuta K na oblik odvojenih cestica.
21. Utjecaj dubine rezanja na oblik odvojenih cestica.
22. Kakvo moze biti lomljenje odvojenih cestica (kontaktom uvjetovano lomljenje)
23. Sto je BUE i sto je uzrok toj pojavi, te gdje se pojavljuje.
24. Teorija elemntarnih lamela.
25. Raspodjela normalnih i tangencijalnih naprezanja u zoni rezanja.
Obradivost materijala postupcima obrade odvajanjem cestica

26. Sto podrazumijeva dobra obradivost.
27. Obradivost je karakteristika
. Komentar.
28. Vrednovanje obradivosti.
29. Relativna obradivost materijala.
30. Definirajte funkcionalnost, tehnologicnost i eksploatabilnost materijala.
31. Koje sve metalne osnove i u kojim se oblicima isporucuje materijal koji se obraduje postupcima OOC
32. Prikazite relativnu obradivost celika (zakaljenih, poboljsanih,..) u odnosu na obradivost SL i NL.
33. Obradivost Ni i Ni legura.
34. Obradivost Ti.
35. Obradivost legura bakra.
36. Obradivost celika. Komentirajte utjecajem legirajucih elemenata.
37. Obradivost celika. Komentirajte obzirom na prethodnu toplinsku obradu.
38. Obradivost SL (utjecaj brzine na temp.rezanja, trogenje i hrapavost).
39. Obradivost NL (utjecaj brzine na temp.rezanja, trosenje i hrapavost.
40. Obradivost nehrdajucih celika.
41. Obradivost Mg i legura Mg.
Kvaliteta obrade

42. Kako se osigurava obrada odv.cestica u zahtijevanoj tocnosti.
43. O cemu ovisi geometrijska tocnost ooc".

44. Navedite makrogeometrijska odstupanja od zahtijevane tocnosti.
45. Koji su uzroci makrogeometrijskih odstupanja od zahtijevane tocnosti.
46. Odstupanja od zahtijevane tocnosti sirovca- utjecaj na velicinu dodatka za obradu.
47. O cemu ovisi debljina defektnog sloja.
48. Dijagramski prikazite ucestalost odstupanja od nazivne mjere (popravljivi i nepopravljivi otpad ) Komentar.
49. Kvaliteta obradene povrsine. Bitni pokazatelji.
50. Hrapavost obradene povrsine (parametri).
51. Teorijska hrapavost glodane povrsine obradene kuglastim glodalom (a - ravna povrsina, b - konveksna povrsina, c - konkavna povrsina).
52. Utjecaj kuta nagiba glodala na fz i ng.
53. Utjecaj brzine rezanja na hrapavost. Prikazite to dijagramski na primjeru obrade SL.
54. Usporedite vrijednosti Rz kod obrade SL razlicitim materijalima reznih alata.
Znacaj i polozaj postupaka obrade odvajanjem cestica u izradi proizvoda

55. Prikazite polozaj o.o.c. u tehnologiji proizvodnje (znanost i praksa dobivanja proizvoda).
56. Izvorni oblici (polazni) materijala koji se obraduju postupcima ooc\
57. Prikazite oblike i tokove obrade materijala u proizvodnom ciklusu od sirovine do gotovog proizvoda.
58. Sto predstavlja tehnoloski proces mehanicke obrade materijala. Kakvi mogu biti i koji im je slijed.
59. Znacaj obrade odvajanjem cestica u procesu proizvodnje .
60. Ogranicenja koja prate obradu odvajanjem cestica.
61. Faktori koji utjecu na proces obrade odvajanjem cestica.
62. Varijabilni faktori koji utjecu na obradu odvajanjem cestica.
63. Fiksni faktori koji utjecu na obradu odvajanjem cestica.
64. Na cemu se temelji najveca zastupljenost postupaka ooc u postupcima dooblikovanja proizvoda.
Uyjeti obrade - Tehnoloski pokazatelji obrade i efekti obrade odvajanjem cestica

65. Prikazite dijagram sila rezanja. Defmirajte ovisnost pojedinih komponenti
66. Znacaj poznavanja vrijednosti sila i snage rezanja.
67. Prikazite dijagram brzina rezanja. Defmirajte ovisnost pojedinih brzina.
68. Postoji li veza izmedu dijagrama sila i brzina rezanja. Komentar.
69. Specificna energija rezanja. Navedite vrijednosti za pojedine materijale i kak se racuna.
70. Ponori topline rezanja
71. Posljedice unosa topline pri obradi materijala odvajanjem cestica.
Tribologija obrade odvajanjem cestica

72. Tribologija rezanja.
73. Trosenje alata (mehanizmi, oblici, parametri, pokazatelji)
74. Nacini monitoringa (pracenja) istrosenja.
75. Povoljni i nepovoljni efekti trosenja alata.
76. Odredivanje optimalne brzine rezanja u uvjetima nepromjnljive i promjenljive dubine rezanja.
77. Radioaktivna metoda mjerenja istrosenja alata.
78. Metode mjerenja istrosenja alata.
79. Parametri istrosenja i istrosenosti.
80. Namjene i vrste SHIPa. Podjela SHIPa
81. Fizikalno kemijska svojstva SHIPa.
82. Sustavi za dovodenje SHIPa u zonu rezanja. Skicirajte sustav za dovodenje SHIPa iznutra kod svrdala.
83. Posljedice i uvjeti obrade bez SHIPa.
Postupci obrade odvajanjem cestica-podjela

84. Osnovna podjela postupaka odvajanjem cestica.
85. Podjela postupaka obrade rezanjem.
86. Podjela postupaka obrade trenjem (abrazijskih)
87. Podjela nekonvencionalnih postupaka obrade.
88. Obrada rezanjem cvrstim alatima.
89. Obrada rezanjem rahlim alatima.-
Postupci obrade odvajanjem Cestica

90. Brusenje, Uvjeti obrade, specifikacija brusa, utjecaj na kvalitetu obradene povrsine.
91. Glodanje. Podjela postupaka. Trajektorija alata. Nedostaci.
92. Tokarenje. Podjela postupaka, mogucnosti obrade.
93. Busenje. Posebnosti dubokog busenja. Problemi pri obradi.
94. Blanjanje. Nedostaci i primjena.
95. VBO. Prednosti i nedostaci, primjena.
96. Postupak obrade UZ.
97. Postupak obrade grecanjem.
98. Postupak obrade mlazom abraziva (mediji, abrazivi,pritisci, ogranicenja,parametri).
99. Tvrda obrada. Definirati termin i parametre obrade.
